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GEOSERVISS

Geotehniska laboratorija
Riga, LV-1073,

Piedrujas iela 3-107

Reg. Nr. 000312504
Talr./fakss 67249464
geoserviss@geoserviss.lv

Pasiititajs :  SIA “ Vides un Geo Projekti ”

Obiekts: Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Dundaga ;
uzdevums laboratorijai péc véstules no 02.02.2012.

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2012-14.

Pasttijuma Nr. 803727
2012. gada 8. februaris

Sis teste$anas parskats sastav no 3 lapam un iek]auj sekojosu informaciju:

Vo0l 1(@3) - titullapa
V 04-3 2(3) - granulometriskais sastavs, filtracijas koeficients
V07-3 3(3) — grunts fizikalas ipaSibas

Paraugu Paraugu Parau
testéSanas testéSanas | Paraugu apraksts Analizu veidi skai tgu
uzsak3ana beigas S

02.02.2012. | 08.02.2012. grunts Granulometriskais sastavs — 5* 9

Filtracijas koeficients -5*
Plasticitates raditaji — 4*

* - norada metodes, kuras ir akreditétas (LATAK — T- 281)
* * _ norada metodes, kuras nav akreditétas

Laboratorijas vaditajs

Kont.talr. 67248039

TestéSanas rezultati attiecas tikai uz konkréto testé¥anas objektu.
Bez A/S “Geoserviss” geotehniskds laboratorijas rakstiskas atjaujas nav tiesibu pavairot testé¥anas parskatu nepilna
apjoma.



(€)z evOA/-TL0Z

SABISES SIBYSL)aWo|nuels)

sleyppdz

£T.€08 "IN ewn(insed

gbepunq equsine nwnlodiexed seqiosiuuiessuapn

'spieldo

“ pyefoid 0ad) un sepIA “ VIS slelnsed

$8-16 HOd ©a199uainodid sutl sBUHBXOUEN BIGHASHANHM -
BOOMNLO OJOHHO8108199 LA suHauaTeduo ols|y — sifjlia] sazebou sebiqep sunio ‘¢
£002:2-6€0€1 N3 SAT Hunib simes njein  oysiuebio ‘¢

« 2'd 06-¥8552 LSOO sjueioyeoy seflioenliy ‘g

«€dz'd 62-98521 LSOO sAgises sieysujewojnuels '}

‘ePjIoA euesgise} njelole

(182 L—YVLY1) sapojow sgigipane Jv1iv1 .«

sjuslyeoy sefiogni4

ww @ nlifep 9, sAgISES SIE)SL}aWO|NUBIS)

¥E0 | ¥l [epL0(LE1L| 281 | V2L 90 | €1 | 16 | e |Loo|eoz| po | vo|€Er | - | - €50 L e | s
80| - |wezo| - |spy| - g0 | &1 | ve|ze |ew|var|vo| - | - | - | - 0€-LT ) e | v
L1'0 | 82°0 |9€9°0|€68°0| 29} | O¥'L 90 | 8¢ |ovL |viL|ezz|o8L| 99 | Vv | 62| 62| 82 €909 S oz | ¢
L00 | SL'0 |122°0{800'L| ¥G') | Z€°L ze | vs |6 |e1|Lvz| 69 | 6% | Zze |esL| g9 | g9 0L v oz | 2
ZLo | 810 |1bS0|G18°0| 221 | oL ze | Lo |osL| 68 |1oz|eIL| vs | g€ |[s2L| zo | L1 8'eGE € oL | L
h | v | ey |y | g | g | Weg | W so0> | S0 0| 00 L 200 | B3 | 9 |sooiforozfozos| 03, oo
/ —— R wop o | %] SIEW ieind sHws sweio | 1o mEu___NQ N 1ed|aN ‘N | wd N




lom

Ne Urb. Par. Dzijums w W, We lp I %
p.k. Nr. Nr. m % % %
1. 16 1 1.5-1.8 12.0 17.0 94 7.6 0.34
2 16 2 2225 11.7 16.9 10.3 6.6 0.21
3. 31 8 6.7-7.0 31.2 31.8 20.1 11.7 0.95
4 31 9 8.5-8.8 219 29.2 19.5 9.7 0.25

* LATAK akreditétas metodes (LATAK - T - 281)
Materialu testésana veikta:
1.Grunts fizik. meh. Tp. GOST 5180-84 p.2;p4;p5*
2. Org. vielu saturs gruntt LVS EN 13039-2:2003

Objekts: Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Dundaga

Pasititajs: SIA “ Vides un Geo projekti Pasiitijuma Nr. 803727
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